
โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม 

จากไมยราบยักษ์และขยะเหลือทิง้ 

 

 

 

     
 
 
 

        กลุ่มวิจัยและพัฒนา อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ได้จัดท าโครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากไมยราบยักษ์และขยะ
เหลือทิ้งในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในปีงบประมาณ 
2563 ที่ผ่านมา ได้น าไมยราบยักษ์และขวดพลาสติก.PE.มาทดลอง
อัดเป็นแผ่นและทดสอบคุณสมบัติของแผ่นไม้อัด ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่าไม้ไมยราบยักษ์ที่ใช้ พลาสติก.PET.เป็นวัสดุ
ประสานไม่สามารถอัดเป็นแผ่นไม้อัดได้ ในขณะที่ ไม้ไมยราบยักษ์
ที่ใช้ พลาสติก.PE.เป็นวัสดุประสานสามารถอัดเป็นแผ่นไม้อัดได้ .
ดังนั้นในปีงบประมาณ 2564.จึงมีแนวคิดในการน านวัตกรรมแผ่น
ไม้อัดไมยราบยักษ์และพลาสติก.PE.มาพัฒนาจัดท าเป็นนวัตกรรม
ของใช้ต้นแบบ ได้แก่ โต๊ะญี่ปุ่นและกล่องนามบัตร จากไม้ไมยราบ
ยักษ์และขยะพลาสติก.PE.เพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถน าแผ่นไม้
อัดมาใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งได้ด าเนินการศึกษาการใช้ขยะ
อื่นๆ ได้แก่ เชือกอวน ประเภทเชือกไนล่อน มาเป็นวัสดุประสาน
ในกระบวนการอัดแผ่นไม้ไมยราบยักษ์ และทดสอบคุณสมบัติของ
แผ่นไม้อัดด้วย ซึ่งผลการด าเนินโครงการฯ จะเป็นการสร้างองค์
ความรู้ที่สามารถน าไปสาธิตและเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถน าไปต่อยอดด้านการ
ศึกษาวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป   
 

วัตถุประสงค ์

 ศึกษาการพัฒนานวัตกรรมจากไมยราบยักษ์และวัสดุ

เหลือทิ้งต่างๆ โดยการน ามาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ

ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งน าไปต่อยอดด้านการศึกษาวิจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

วัสดุ 
1.ช้ินไม้ไมยราบยักษบ์ดละเอียด 
2.ขวดพลาสติก PE ตัดละเอียดขนาดประมาณ 0.5 - 1 เซนติเมตร 
3.เชือกอวน ประเภทเชือกไนล่อน ตัดละเอียดขนาดประมาณ        

1.5 เซนติเมตร 
วิธีการ 
           ย่อยท่อนไม้ไมยราบยักษ์ที่จะท าเป็นช้ินไม้ตามลักษณะที่
ต้องการ แล้วอบจนได้ปริมาณความช้ืนที่เหมาะสมด้วยเครื่องอบ 
แล้วน าไปคลุกกับวัสดุที่ต้องการ (เศษพลาสติกขวด PE และเชือก
อวน ประเภทเชือกไนล่อน) ตามอัตราส่วนที่ค านวณไว้ หลังจาก
ผสมวัสดุที่ต้องการอยู่ในระดับที่เหมาะสม น าช้ินไม้ไปท าเป็นแผ่น
ไม้ด้วยเครื่องท าแผ่น แล้วน าแผ่นไม้ไปอัดด้วยเครื่องอัดร้อนใน
แนวราบ ท้ังนี้ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ แรงดัน และระยะเวลาอัด
ร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

  การผสมวัสดุที่ต้องการตามอัตราส่วนท่ีเหมาะสม 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

       
  น าช้ินไม้ไปท าเป็นแผ่นไม้ด้วยเครือ่งท าแผ่น 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
      น าแผ่นไม้ไปอัดด้วยเครื่องอัดรอ้นในแนวราบ 
 
 

ขวด PE แบบตดัละเอียด 

 

 

 

 เชือกอวน ประเภทเชือกไนล่อน ตัดละเอียด 

 

ไม้ไมยราบยักษ์แบบบดละเอียด 

 

 



ผลการทดลอง 
ไมยราบยักษ์ : พลาสติก PE : เชือกอวน ประเภทเชือกไนล่อน 
 การทดลองอัดแผ่นไมไ้มยราบยักษ์ : พลาสติก PE : เชือกอวน 
ประเภทเชือกไนล่อน ในอัตราส่วนท่ีค านวณไว้ พบว่าสามารถข้ึนรปู
เป็นแผ่นไม้ได้ดี โดยไม้ไมยราบยักษ์.:.พลาสติก PE.:.เชือกอวน ประเภท
เชือกไนล่อน สามารถผสานกันได้เป็นเนื้อเดียว โดยจากการสังเกตและ
สัมผสั พบว่าช้ินงานท่ีได้มีความละเอียด แข็งแรง และมคีวามสวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผ่นไม้อดัไมยราบยักษแ์ละขยะทะเล 
 

ผลการทดสอบคุณสมบัติไม้ 
 

 ผลการทดสอบคุณสมบัติไม้แผ่นไม้อัดไมยราบยักษ์ 40 % + 
ขวด PE.30 % + เชือกอวน ประเภทเชือกไนล่อน 30 % พบว่า
สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นไม้ได้ดี มีความแข็งแรง ค่าการพองตัวของ
ไม้เมื่อสัมผัสน้ าได้ตามมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติไม้ ในขณะที่ 
ค่าปริมาณความช้ืน,.ค่าความหนาแน่น,.ความตา้นแรงดึงตั้งฉากกบั
ผิ ว ห น้ า . :.MOR.(.Modulus.of.rupture.),.ม อ ดุ ลั ส ยื ด ห ยุ่ น .: 
MOE.(.Modulus of elasticity.).ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
 

ผลการพัฒนานวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โต๊ะญี่ปุ่น ( ไม้ไมยราบยักษ์ + PE ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กล่องนามบัตร ( ไม้ไมยราบยักษ์ + PE ) 

 
 
จัดท าโดย 
กลุ่มวิจยัและพัฒนา อุทยานสิ่งแวดลอ้มนานาชาติสิรินธร 
1281 ค่ายพระรามหก ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์: 032-508-352  
โทรสาร: 032-508-396  Email: siep@ sirindhornpark.or.th 
Website: www. sirindhornpark.or.th 
FB Fanpage: The Sirindhorn International Environmental Park  
TikTok: sieppark 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรม 

จากไมยราบยักษ์และขยะเหลือทิ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดยความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยระหว่าง 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา   

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

และภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

ไมยราบยักษ์ : พลาสติก PE : เชือกอวน ประเภทเชือกไนล่อน  

 

 

 

 


